
 

 

铬矿砂产品检测报告 
 

取样时间 2026/08/05 重量 200g 检验人员 02 

检测时间 2026/08/05 检测规格 325目 

 

 

 

 

 

 

检测项目 成分 检测结果（% ） 

化学成分 

 

Cr2O3  46.72 

SiO2  0.82 

Fe2O3  27.6 

C aO  0.12 

M gO  9.94 

Al2O3  14.80 

C r/Fe 1.55：1 

粒径分布 标准：<45um :≥95%  <45um :97.2%  

检测结果 合格 


